
8.8.2 熱浸したホット曲面ガ強化ガラスを積層します

曲面ガラス 曲げガラスとも呼ばれます、ホット曲げ強化ガラスです。フラット ガラスを軟化度になるまで加熱すると、その後、自動ラジアンを変更して、ラジアンを調整することを実現するために
コンピューター制御によるガラスを確認するパネルを形成できます所望の形状に。コンピューター制御、急速冷却により成形金型を通じてこのように曲面ガラスを両方の利点 ホットの曲げガラス と
強化ガラス.

17.52 mm 熱漬曲げ合わせからすの場合、すべての 8 mm 曲げガラス渡す必要があります熱浸漬テスト ラミネート炉へ送られる前に、。強化ガラスの自然破損のリスクを解決するため
に最善の解決策は、確かに、公共のエリアのよう彼らを適用できます: ショッピング モール、空港、駅、学校など。

17.52MM 熱浸したホット曲面ガ強化ガラスを積層します仕様。

1. ガラス構成: 8 mm の曲面ガラス + 1.52 MM の中間 + 8 mm 曲げガラス 

2. ガラスの種類: 明確なフロート ガラス、超明確なフロート ガラス、染められたガラス、反射ガラス、Low-E glass、することができますのシルク スクリーン ガラス等。 

3. 層間オプション: PVB フィルム、用いた SGP 歩哨フィルム 

4. PVB 色: 透明、乳白色、白、赤、緑、黄色、青、など 

5. 最大サイズ: 4200 * 2440 mm 

6. ミニ サイズ: 400 mm * 600 mm 

7. ミニ半径: 5 mm 〜 6 mm: 1000 mm
                                     8 mm ~ 12 mm: 1500 mm
                                    15 mm 〜 19 mm: 2000 mm 

8. 中間厚さ: PVB 映画 1.14 mm、1.52 mm、2.28 mm、等
                   用いた SGP の 0.76 mm、2.28 mm など 1.52 mm のフィルムします。

PS: PVB の中間膜のビューでは 0.76 0.38 mm、弱すぎる、ガラスのパネルに格納できません。だから少なくとも PVB 膜厚は 1.14 mm を使用する勧めしま
す。 

SGG サービス: 

我々 はまたパターン、ステンド グラス、キャスト、接着剤チップ、地面および酸エッチング ガラス、ドリル穴、切り欠き、ノッチ等のカットを処理します。これらのフラット部分は CNC 加工
し、曲がった積層ガラスを作成する複雑な過程を経るです。不規則なガラス形状がまた SGG によって作り出すことができます。

HST曲がった積層安全ガラス 応用:

1. ガラスのファサード 

2. ガラスのフロントドア 

3. ガラス プール フェンス 

https://www.sggglassmanufacturer.com/jp/products/Curved-glass.htm
https://www.sggglassmanufacturer.com/jp/products/Tempered-glass.htm


4. ガラス天窓 

5. ガラスの天蓋 

6. ガラスの天井 

7. ガラス カーテン ・ ウォール 

8. ガラスのパーティション
9....

ガラスの画像:
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