
SZG-Glass Manufacturer-6MM طباعة الشاشة الحريرية الحريرية المنخفضة
تشديد الزجاج

 

6MM انخفاض الحديد الشاشة الحريرية الطباعة الزجاج المقسى نوع من زجاج الأمان المقسى ذو تأثيرات
جيدة للزينة. يتم تصنيعها من خلال اعتماد عملية الطباعة الحريرية. أولا ، طباعة الطلاء السيراميك وفقا لتصميم أنماط على سطح
6MM .الزجاج الحديد المنخفض، بعد ذلك ، سيتم تسخين الزجاج بعملية التقسية لجعل الطلاء الخزفي مدمجًا على سطح الزجاج
.بعد ذلك ، سيكون الزجاج مقاومًا للغاية للخدش والحمض والقلويات ، ولن يتلاشى لون الزجاج

http://https://www.sggglassmanufacturer.com/products/6mm-low-iron-tempered-glass-6mm-ultra-clear-tempered-glass-6mm-toughened-crystal-glass.html#.Xam-3ZIzapo
http://https://www.sggglassmanufacturer.com/products/6mm-low-iron-tempered-glass-6mm-ultra-clear-tempered-glass-6mm-toughened-crystal-glass.html#.Xam-3ZIzapo




 

مواصفات

نوع الزجاج: 6 مم طباعة الشاشة الحريرية منخفضة من الزجاج المقسى

الألوان المتاحة: جميع ألوان بانتون / أنماط راؤول وتصنيع المعدات الأصلية

 (M × 8Mالحجم: الأحجام حسب الطلب ، (الحد الأدنى للحجم: 300 × 300 مم ؛ الحد الأقصى للحجم: 3

.السماكة: 4 مم ، 5 مم ، 5.5 مم ، 6 مم ، 8 مم ، 10 مم ، 12 مم ، 15 مم ، 19 مم ، إلخ

الحزمة: تصدير صناديق الخشب الرقائقي قوية

التسليم: 10-15 يوما بعد تلقي الودائع



LCL ، 20'GP ، 20 'OT ، 40'HQ :الحاويات

 

تذكير بلطف

يجب الانتهاء من جميع عمليات المعالجة ، مثل الحافة المصقولة وزاوية السلامة وثقوب الحفر والفصل والشقوق المقطوعة وما إلى
.ذلك ، قبل طباعتها وتلطيفها

 

معدات الإنتاج



 

مزايا

mmالقوة: إن الزجاج المقسى ذو الطباعة المنخفضة بالحديد 6 مم يكون حوالي 4 ~ 5 مرات أكثر صعوبة من الزجاج المصلب 6 .1
.يمكنه تحمل آثار أثقل ،

.السلامة: سيصبح الزجاج المقسى الشفاف المطبوع 6 مم قطعاً مكعبة صغيرة بدون حواف وزوايا حادة عند كسرها .2



.RAL و Pantone تأثيرات زخرفة جيدة ، تتوفر أي ألوان من مخططات .3

.لن تتلاشى المطبوعات الصلبة أو الألوان أو أنماط الزجاج .4

 

انخفاض الحديد الشاشة الحريرية الطباعة الزجاج MMتطبيقات 6

 زجاج الباب ؛ .1

 جدار التقسيم الزجاج ، جدار الشاشة ؛ .2

.درابزين ، درابزين ، درابزين ، شرفة .3

.الجدول الأعلى .4

الفرن .5

.باب الثلاجة العمودية .6

.الأرضيات ، الدرج .7

واجهات .8

.يمكن معالجة زجاج طباعة الشاشة الحريرية المنخفض 6 مم في زجاج مغلف أو زجاج معزول ، إلخ .9

SZG معايير جودة زجاج البناء

كما أنه يفي بمعايير الجودة ISO 9001 طباعة الزجاج المقسى بدقة وفقًا لمتطلبات شهادة نظام إدارة الجودة - SZG يتم إنتاج
.التالية

  .(CCC) الصينية زجاج السلامة القياسية .1

    .من معايير السلامة الزجاجية في المملكة المتحدة BS 6206 شهادة .2

EN12150 :الزجاج السلامة الأوروبية القياسية .3

4. ANSI Z97 معايير الجودة الولايات المتحدة الأمريكية.



 

 

سلامة التعبئة والتحميل

 .نحن حزمة الزجاج مع صناديق تصدير الخشب الرقائقي القياسية



 


