SZG-Glas Hersteller-Gebaude Glas-klar gehartetes Verbundglas fur
Padel Court - CE & SGCC zertifiziert

13,52 mm klares gehartetes Verbundglas ist eine Art Sicherheitsglas. Es wird durch zwei
Stiicke 6 mm klares gehartetes Glas (klares gehartetes Glas) kombiniert, das durch eine 1,52 mm PVB-
Zwischenschicht eingesetzt wird. Nach dem Erhitzen und Hochdruck im Hochdruckautoklaven werden die
beiden Glasscheiben durch die PVB-Folie fest miteinander verklebt. 13,52 mm klares gehartetes
Verbundglas, auch 13,52 mm transparentes gehartetes Verbundglas genannt, klares Sandwichglas, 66,4
mm klares gehartetes Verbundglas, 6 mm + 6 mm klares Verbundsicherheitsglas, 6 + 6 ESG VSG usw.

Beachten:

Alle Prozesse wie Bohren von Lochern, Polieren von Kanten, Abrunden von Ecken, Ausschnitten, Schneiden
von Kerben usw. missen vor dem Tempern und anschlieBenden Laminieren abgeschlossen werden.

Paddle-Court-Projekte:






Bilder von 13,52 mm klarem gehartetem Verbundglas:



GlasArmaturenzumPaddelGerichtGelander:



Spezifikationen:

Glastyp: 13,52 mm klares gehartetes Verbundglas fir Padel Couts.

Kombinationen: 6 mm klares gehartetes Glas + 1,52 PVB + 6 mm klares gehartetes Glas.
Zwischenschichtdicke: 0,38 mm, 0,76 mm, 1,14 mm, 1,52 mm, 2,28 mm usw.

GroBe: Kundenspezifische GroRen.

Maximale GroRRe: 3,3 M * 12 M.

Vorteile von klarem, gehartetem Verbundglas:

1. Hohe Festigkeit: 13,52 mm eisenarmes Verbundglas ist 4-5-mal harter als 13,52 mm geglihtes
Verbundglas.

2. Sicherheit: Die Rickstande haften immer noch an der Folie und fallen nicht ab, wenn die 13,52 klar
gehartete Verbundglasscheibe beschadigt wird.

3.Das klare gehartete Verbundglas kann die Durchlassigkeit von Sonnenschein und ultraviolettem Licht



verringern.
4. Jumbo-GréRen sind verflugbar.

05.Transparenz, Sie kdnnen eine gute Aussicht genieBen, wenn Sie durch die Paddelplatze aus klarem
Verbundglas schauen.

Produktionsanlagen:

Merging Room Autoclave LED Lighting Detection Packing & Loading

Qualitatsstandard:
Das von Shenzhen Sun Global Glass CO., LTD hergestellte 13,52 mm gehartete Verbundglas erfiillt die
folgenden Qualitatsstandards:

1.CCC-Standard (obligatorische Zertifizierung fir chinesisches Sicherheitsglas) und 1ISO9001.

2. Sicherheitsglasstandard des Vereinigten Kénigreichs: BS6206-Zertifikat;



3. Europadische Sicherheitsglasnorm: Zertifikat EN 14449;

4. USA Sicherheitsglasstandard: SGCC-Zertifikat.

QUALITY MANAGEMENT SYSTEM
CERTIFICATE _
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Qualitatskontrolle:

Rohstoffe und Inspektion
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