Baja de hierro de 4mm cristal - perfecto materiales decorativos para muebles y
construccion

Vidrio flotado de hierro baja es que una especie de cristal con borra muy, muy transmisivo, muy suave.
Y es un nuevo tipo de vidrio transformado profundamente, también es un nuevo tipo de vidrio con
proteccion del medio ambiente, econdmica de energia de avanzada. La diferencia principal de vidrio de
bajo contenido de hierro en comparacién con el otro cristal estdndar es que contienen menor cantidad de
hierro contenido. Esto los hace mas clara. En la opinidén de expertos, bajo contenido en hierro mejora la
transmision de la luz. Por lo tanto, el tinte verdoso en el vidrio se reduce a cero.

Especificacion:
1 nombre vidrio: vidrio de flotador claro Ultra

2.otros nombre: vidrio de flotador, hierro baja el vidrio de flotador, vidrio claro Super, Super blanco cristal,
cristal y Starphire Glass Extra claro y asi sucesivamente.

3 vidrio espesor: 3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 8mm, 10mm, 12mm, 15mm, 19mm
4 tamano de archivo: 1830 mm * 2440 mm, 2140 mm * 3300 m m, 2250 mm * 3300 m m
Tiempo 5.Delivery: dentro de 7 dias, después del pago recibido

6 se puede aplicar para que la produccioén de vidrio procesado para ser: vidrio templado, vidrio laminado,
vidrio aislado, vidrio del silkscreen y vidrio esmerilado.

¢Cual es la diferencia entre vidrio flotado de hierro baja y el vidrio de flotador
claro?

Vidrio de flotador claro estandar tiene un tinte verde inherente, que es abvious mas cuando puedes ver la
edgfge de vidrio, el color verde fue causado por el hierro en la arena, vidrios de bajo hierro Extra claro
contienen aproximadamente un cuarto del contenido de hierro de vidrio de flotador claro estandar, que
ver el blanco como cristal, el punto clave entre ellos es la tasa de contenido de hierro.

CARACTERISTICAS:

. liso y superficie plana y buena visién

. excelente rendimiento éptico

. estables propiedades quimicas

. resistente al 4cido, alcalino y a la corrosién.

. Especificaciones de tamafio flexible, minimizar la pérdida de corte

6. substratos para cada nivel de procesamiento de vidrio

7 baja de hierro templado el vidrio tiene menor tasa de rotura espontanea que el vidrio de flotador claro
templado.
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Aplicaciones:

Uso de cristal de flotador de baja de hierro

1. interior y exterior de la decoracién de los edificios de grado superior.

2. cortina muros, costillas de vidrio, barandas de vidrio

3. Mostrar el caso, el tanque de pescados

4. bafo productos, luces, electrodomésticos

5. muebles, mesa exterior de ventanas, puertas en oficinas, casas y shopsn etc.



ProductoDetalles:

cuadros de cristal de flotador de baja de hierro de 4mm:

Linea de produccion







