Vetro laminato temperato 11.14mm ¢ utilizzare uno strato intermedio PVB da 1,14 mm tra due
pannelli di Vetro smerigliato temperato da 5 mm tenerli insieme. Lo strato intermedio PVB € un
hardresin che puo incollare i frammenti sull'intercalare PVB anche quando il vetro si rompe. Il vetro acidato
€ un tipo di vetro ricotto che & stato idrofluorico proacidprocess, questo processo rendera la superficie un
aspetto smerigliato.

Il vetro acidato ha prestazioni migliori rispetto al vetro sabbiato, ha una superficie piu liscia e piu facile da
mantenere. Con il processo temperato, il vetro sara piu forte e meglio resistere allo stress. Inoltre, il vetro
acidato puo rimanere pil a lungo senza macchie e avere la funzione di durabilita, il vetro acidato pud
essere tagliato in qualsiasi forma o dimensione e quindi temperato.



https://www.sggglassmanufacturer.com/it/products/5mm-acid-etched-glass-5mm-frosted-glass-5mm-obscure-glass.html#.XCc0IlUzYdV

Confronta con vetro acidato e sabbiato

1. Il vetro acidato e acidato & un vetro alltranslucido che puo oscurare la visibilita, ma consente comunque
il passaggio di una luce diffusa. Il vetro acidato si riferisce al vetro che ¢ stato trattato con acido fluoridrico
e ha un aspetto smerigliato sulla superficie. Sandblastedglass viene generalmente eseguita facendo
saltare la superficie del vetro con la sabbia per rendere smerigliato un foglio di vetro.


https://www.sggglassmanufacturer.com/it/products/10MM-Decorative-Sandblasted-Etched-Glass-10MM-Obscure-Sandblasting-Glass-Cusotmized10MM-Sandblasted.html#.XCcz9VUzYdU

2. Il vetro acidato pu0 essere usato come un decorativeglass, i diversi modelli di design possono essere
incisi di bianco per rendere il vetro privo di effetti decorativi e proteggere la privacy. Il vetro sabbiato puo
essere prodotto da macchina o manualmente, la profondita e I'intensita della sabbiatura possono essere
controllate per fornire diversi livelli di opacita.

3. Il vetro acidato ha un aspetto piu liscio e il processo di attacco acido pud lasciare un disegno
permanente che non si sbuccia, si scheggia o si consuma nel tempo, il vetro acidato & anche impronte
tofinger meno inclinate rispetto al vetro sabbiato. Il processo di sabbiatura puod rendere il vetro una
superficie smerigliata consistente, il vetro sabbiato e pil adatto a progetti di dimensioni maggiori o per
progetti semplici in cui € richiesta una maggiore quantita di ghiaccio.

Applicazione di vetro laminato smerigliato



InteriorApplication: porta a vetri, parete vetrata, bagno con doccia, pavimento in vetro, tavolo, scale di
vetro, corrimano, parete di vetro decorativa, ecc.

ExteriorApplication: lucernario di vetro, cupola di vetro, hotel, centro commerciale, ospedale,
vetrobalcone, recinzione in vetro, ringhiera in vetro, balaustra, ecc.

ok




Imballaggio e caricamento

Ogni lastra di vetro e separata da polvere di alta qualita a prova di muffa.

Prima di imballare, ogni pannello di vetro deve essere ispezionato per assicurarsi che non ci siano
problemi.

Imballaggio SZG utilizzando la pil nuova custodia in legno multistrato resistente alla navigazione con
protezione in schiuma all'interno.

Ogni caso sara fissato con una cintura di metallo.







