
 

8.76mm EVALaminatedガラス 安全ガラスの一種であり、壊れた場合には、典型的にはエチレン - 酢酸ビニル（EVAフィルム）の中間層によって保持される。
この中間層は、破損してもガラスの層を保持し続け、その高い強度により、ガラスが大きな鋭い部分に砕けるのを防止する。 0.76mmのEVAフィルムの中間層は、 熱強化ガラス。
EVAは貯蔵条件が比較的低く、温度が30℃を超えず、湿度が温度よりも低くなることがあり、温度は100〜110℃である。

 

https://www.sggglassmanufacturer.com/jp/products/Heat-strengthened-glass.htm


 



 

 

EVAラミネートガラスとPVBラミネートガラスの違い

それらの化学構造は異なっており、それらの化学構造とは異なるが、PVBは基本的にポリマー鎖中にm回反復する唯一の基本単位を有するが、EVAは2を有すること、すなわちEVA
はPVBよりもはるかに熱可塑性である。

それらの水蒸気透過率は異なるが、PVBは平均8〜9倍高い水蒸気浸透傾向を有し、この特性はEVAに、輸送、貯蔵および使用の期間におけるPVBと比較して大きな利点を与える。



3. PVBはEVAよりも耐衝撃性があり、EVAフィルムはPVBよりも流動性が良く、フィルムの配線、巻き込み、その他の操作に適しています。

 

 

 

アプリケーション

EVAフィルムは良好な流動性を有しているため、通常はワイヤーで巻き込まれたガラスに加工され、パーティションウォール、ドア、窓などと同様に内装用ガラスとして使用されます。



 

配送&読み込み中

1. 2枚のガラス板の間に介在する紙またはプラスチック



2.新鮮な耐水性木製の木箱 
3.金属ベルトで留めます。

 


