SZG 9,52 mm biate szkio laminowane pvb - najlepsi producenci i
producenci szkta laminowanego w Chinach

9,52 mm mleczne biate szkto laminowane jest wykonane z dwoch warstw Szkto hartowane 4 mm
kanapka z mlecznobiatym pvb razem. Srodkowa warstwa to biata folia PVB o grubo$ci 1,52 mm, po
podgrzaniu i specjalnym procesie wysokocisnieniowym dwie warstwy przyczepnosci szkta razem. Szkto
laminowane uwaza sie za szkto bezpieczne na rynku nowoczesnych materiatéw budowlanych. Ze wzgledu
na proces laminowania szkto laminowane jest super mocne i dobrze chroni przed sttuczeniem.

Mlecznobiata PVB Cechy szkta laminowanego:


https://www.sggglassmanufacturer.com/pl/products/CE-BS-6206-Standard-Quality-4mm-clear-tempered-glass-China-manufacturer.html#.XfBbL_kzYdU

1. Mlecznobiate szkto laminowane pvb zapewnia szktu efekt piaskowania lub wytrawiania kwasem, jest
rodzajem szkta matowego, moze chroni¢ prywatnos¢ ludzi.

2. Nawet z niejasnym wygladem biata powierzchnia szkta laminowanego jest gtadka i fatwa do czyszczenia,
szeroko stosowana jako dekoracyjne szkto wewnetrzne.

3. Funkcje bezpiecznego szkta: tak samo jak normalne szkto laminowane, pekniecie bedzie wigzato sie z
folig pvb i nie spadnie.

4. Funkcje szkfa hartowanego: po rozbiciu szkto rozbije sie na maty granulat, rozbicie nie zaszkodzi ludziom
i nie przylgnie do PVB.

5.0dpornos$¢ na promienie UV: mleczne biate szkto laminowane zmniejsza przenikanie promieni UV i chroni
obiekty wewnetrzne przed promieniowaniem UV. Jest to dobry wybdr, aby chroni¢ artykuty przed
promieniowaniem stonecznym.



Specyfikacja:

Szkto: biate szkto hartowane bezpieczne o grubosci 44,4 ml

Inne grubosci szkta: 11,52 mm biate szkto laminowane, 13,52 mm biate szkto laminowane, 17,52 mm biate
mleko laminowane, 21,52 mm biate mleko laminowane, 25,52 mm biate szkto laminowane itp.
Maksymalny rozmiar: 3300 x 12000 mm

Kolor szkfa: przezroczyste szkto laminowane, szkto laminowane o niskiej zawartosci zelaza, szkto zielone

laminowane, szkto laminowane brazowe, szkto laminowane niebieskie, szkto laminowane szare, szkto
laminowane trawione kwasem, szkto laminowane sitodrukowe, szkto laminowane low e itp.



Grubos$¢ PVB: szkto laminowane pvb 0,76 mm, szkto laminowane PVB 1,14 mm, szkto laminowane PVB 1,52
mm, szkto laminowane PVB 1,9 mm itp.

Certyfikaty jakosci:

9,52 mm mleczne biate szkto laminowane pvb jest wytwarzane Scisle wedtug Systemu Jakosci ISO9001 i
przeszto nastepujgce krajowe i miedzynarodowe standardy jakosci:

1. 9,52 mm mleczne biate szkto laminowane pvb spetnia CCC (chifska obowigzkowa certyfikacja szkta
bezpiecznego).



2. 9,52 mm mleczne biate szkto laminowane pvb spetnia chinskie szkto laminowane GB9962.

3. 9,52 mm mleczne biate szkto laminowane pvb spetnia europejski standard szkta bezpiecznego EN12543,
EN14449, amerykanska jakos¢ szkta bezpiecznego SGCC.
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Aplikacje:

9,52 mm mleczne biate szkto laminowane pvb zastosowanie w szkle wewnetrznym, tak samo jak ponizej:
Szklana $ciana dziatowa

Szklane drzwi prysznicowe

Szklana balustrada






